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  يراني ايني و چي جسميها  به داستان بدنهيا اشاره
  يمهران غفار
  يپژوهشگاه مواد و انرژ

mehranghaffari@hotmail.com 

) 1(  دانشنامه جهان اسـلام    يني نوشتار حاصل برداشت نگارنده است از مطالعه بخش چ         نيا :چكيده
 نيا مهندس مهـران مت ـ  كه بيو مكالمات) 2( في ظريها كي سرامي كتاب تكنولوژ خچهيو بخش تار  

 ي شـده تـا بـا معرف ـ   ي نوشـتار سـع    ني ـدر ا . انـد   در آمده  ريانجام شده و به شكل حاضر به رشته تحر        
 به تكامـل خـود بـه شـكل          دني متخلخل تا رس   ييها ها از بدنه    بدنه ني تحول ا  ري س ،ي جسم يها بدنه
 قـرون  يها در ط  بدنهنيل ا و افويري اوج گلي متراكم تا متراكم شرح داده شده و دلا   مهي ن ييها بدنه

 ي موضـوع توجـه جامعـه علم ـ       ني ـباشد تـا طـرح ا     .  به اختصار اشاره شود    يلادي تا نوزدهم م   ازدهمي
 از  ي سـهم انـدك    زي ـ مـا ن   مي بتوان ي كشور جلب كرده تا روز     خي قسمت از تار   ني را به ا   ر كشو كيسرام

 فـا ي ا شـود  ي انجـام م ـ   راني ـ ا كي سرام ي گرانبها راثي م ي بر رو  اي كه امروزه در دن    يقيصدها كار تحق  
  .ميكن

  .هاي متراكم ، بدنهي جسميها  بدنه،يني چيها بدنه :يدي كلكلمات

  مقدمه -1
آيـد  هاي سراميكي بـه ميـان مـي   قبل از هر چيز بايد به اين موضوع اشاره كرد كه وقتي صحبت از انواع بدنه   

تر اختلاف نظـري اسـت       از آن عجيب   كند فراواني اصطلاحات و عبارات و     اي كه توجه را جلب مي     اولين نكته 
به عنوان مثال هرگاه در جوامع علمي كلمه سـراميك را بكـار بـريم               . شودكه در مفاهيم اين عبارات ديده مي      

امـا  . گيـرد تقريبا همگي بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه اين كلمه تمام مواد غير فلزي و غير آلي را در بر مي                     
تـر اينكـه در چنـين     نان، سراميك يعني ظرفي كـه متـراكم نيـست و از آن جالـب              در بين عوام، تجار و بازرگا     

مراكزي حتي صحبت از تراكم و تخلخل نيز در ميان نيست بلكه اين كميت با خواص ناشي از تخلخل، مانند                    
هرچند پرداختن به اين مطلب از حوصله نوشتار حاضر خارج است . شودطنين صداي ضربه به ظرف برآورد مي

 از آنجا كه ناگزير از بكاربردن كلماتي چون چيني و پرسلان هستيم بايد به اين مفـاهيم بـراي كـاربرد در                       اما
هاي سفيد پخـت متراكمـي اسـت كـه          در اين مقاله منظور از چيني و پرسلان، بدنه        . همين نوشتار اشاره شود   

 واحدي دارند اما در كـشورهاي       در كشورهاي مسلمان اين دو كلمه مفهوم      . كاربردهاي خانگي و تزييني دارند    
) مـيلادي / هجري خورشيدي  (675/1296هنگامي كه ماركوپولو اين ظروف را در سال         . اروپايي چنين نيست  

با خود به اروپا برد، از آنجا كه ظاهر اين ظروف شبيه نوعي صدف دريايي به نـام پرسـلا بـود آنـرا پرسـلان                          
ن نام پرسلان بر روي يك نوع بدنه خاص اتفاق نظر وجود             امروزه حتي در غرب در خصوص بكاربرد       .ناميدند
 بـر   هـاي  شود و بدنـه     چيني استخواني چيني اطلاق مي     به محصولات ) China(مثلا در انگلستان چيني     . ندارد

  ). شوند ناميده مي تا تراكم كامل پخته شوند پرسلان اگراساس رس، سيليس و فلدسپات
اصلي بايد روشن شود اين است كه آنچه كه اكنون در صنعت به عنوان نكته ديگري كه قبل از ورود به بحث     

هاي بر اساس رس، سيليس و فلدسپار است كه بايد آنهـا را چينـي               شود در حقيقت همان بدنه    چيني توليد مي  
). 3(كار رفته است    شود كه در آنها به نوعي فريت به       هاي اطلاق مي  در مقابل، چيني نرم به بدنه     . سخت ناميد 

بندي چيني نرم و سخت       شود اما تقسيم  رچند كه پخت چيني نرم با اين تعريف در دماهاي كمتري انجام مي            ه
توجـه داريـم كـه      . تنها بر اساس دماي پخت اشتباهي است كه در دوران اخيـر در كـشور مـا نهادينـه شـده                    

هـاي  در هنگام پخت بدنـه . شودها انجام ميكاربردن واژگان نرم و سخت بر اساس ريزساختار اين نوع بدنه     به
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ها از نظر استحكام نسبت بـه       شود تا اين بدنه   بر اساس رس، سيليس و فلدسپار تشكيل فاز مولايت باعث مي          
تر باشند حتي اگر در دماهايي يكسان پخته شده باشند و هم از اين روست كـه چينـي                   هاي فريتي سخت  بدنه

  .شوندسخت ناميده مي

  هاي جسمي بدنه -2
ها كـه بعـد   اين بدنه. هايي هستند معمولا متخلخل و تركيب آنها عمدتا از سيليس است سمي بدنه هاي ج بدنه

از پخت سفيدرنگ هستند، بيشتر براي ساخت ظروف كاربردي و تزييني اسـتفاده و حـداقل از قـرن يـازدهم                     
در همـدان مربـوط بـه    هاي موجود در موزه هگمتانـه    به عنوان مثال نمونه   . اندشدهميلادي در ايران توليد مي    
هاي بدنه كاشي يا سـنگينه و حتـي خميـر           ها به نام  در منابع گوناگون از اين بدنه     . قرن چهارم هجري هستند   

رسـد   هاي جسمي مناسبتر به نظر ميشيشه نيز ياد شده اما در اينجا به منظور پرهيز از هرگونه اشتباه نام بدنه          
 خوانـده شـده و بـه نظـر     Quartz paste و Ston paste ،Fritwareهـاي  ها به نامدر متون انگليسي اين بدنه

  ). باشدStone pasteكار رفته ترجمه  كلمه سنگينه كه در متون جديدتر به.رسد مي
تـرين  هاي جسمي در قرن پنجم هجري بگذريم قـديمي        اگر از اشارات كوتاه ابوريحان بيروني به تركيب بدنه        

جسمي و ظروف چيني نكاتي را بيان نموده، جـواهر نامـه نظـامي در قـرن                 هاي  متني كه در باره فناوري بدنه     
اي از رسد تاكنون توجـه درخـور و شايـسته     اين كتاب حاوي اطلاعات زيادي است كه به نظر مي         . ششم است 

در ايـن كتـاب، جـوهري نيـشابوري بـه نكـات جـالبي در مـورد                  . سوي محققين در اين مورد مبـذول نـشده        
شد، و نحوه تهيـه بدنـه   ا حجرمها كه به آن شكرسنگ، مروه و حصي ترابي نيز گفته مي        سازي سيليس ي    آماده

كنـد     سال بعد از جواهر نامه، عبداالله كاشاني  نحوه تهيه اين بدنه را تشريح مـي                108حدود  ). 4(كند  اشاره مي 
ر اين باره ارائه نموده     او كه از خاندان مشهور سفالگران كاشان، خاندان ابي طاهر است اطلاعات دقيقي د             ). 5(

 ده جـزء، و از      قي صـف  ري ـ مذكور، مطحون و منخـول بـه حر        ديبستانند از شكر سنگ سف    : نويسد  وي مي . است
 بسرشتند كوي در آب حل كرده، ندي سفي جزء گل لوركي و گريكدي جزء مخلوط با كي مطحون  نهيجوهر آبگ 
 في ـطآلات ل  به دست بزنند و استاد بر سر چرخكوي مخمر شود، بامداد نكي شب بگذارند تا نكي و ريمانند خم 

 در حقيقت او فرمولاسيون . خشك شود، آنگاه هم بر سر چرخ بتراشند و لعاب بر آنجا نهند  ميسازد و بنهند تا ن    
از سيليس كه توضيح آن قبلا   : شوداين بدنه را در اين متن بيان كرده كه به زبان فارسي جاري چنين معنا مي               

اي كه از پارچه حرير نرم رد شود، و با يـك واحـد              احد برداشته و به خوبي ساييده شده به گونه         و 10داده شده   
اي كه آن نيز به خوبي ساييده شده شده و يك واحد بنتونيت سفيد پخت مخلوط كرده و با كمـك آب                       شيشه

ح روز بعد مجـددا     يك شب بايد از اين عمليات بگذرد صب       . خميري ساخته شود كه به خوبي بايد ورز داده شود         
پس از آن قطعه شكل گرفته به حال خود رهـا شـده تـا رطوبـت آن                  . ورز داده شود و بر سر چرخ شكل گيرد        

در اينجا توجه خواننـدگان     . شودكاهش يابد و سپس روي چرخ تراش خورده و در همان حال لعاب اعمال مي              
شوند با چه دقـت      كه امروزه نيز انجام مي     شود كه در همين نوشته كوتاه تمام عملياتي       به اين مطلب جلب مي    

شـود، فراينـد    به عنوان مثال فرايند ورز دادن كه باعـث افـزايش پلاستيـسيته گـل مـي                . و ظرافتي بيان شده   
 كه بـه آن حالـت       Leatherhardپيرسازي كه باعث تخمير باكتريهاي گل شده و امكان تراش بدنه در مرحله              

هاي جسمي پرداخته رساله كوتاه علـي  متن ديگري كه به فناوري بدنه). كردتوان اشاره دونَم گفته شده را مي 
 بـه عنـوان     1283/1904 در زمـان حيـات وي چـاپ و در            1889/ 1268محمد است كه در انگلستان در سال      

هـاي جـسمي     در كتاب خود اطلاعات دقيقي را در مورد بدنه         Wulff). 6(بخشي از يك كتاب تجديد چاپ شد        
هاي جسمي  هاي انجام شده توسط عباس زماني روي بدنه       توان به بررسي   و علاوه بر اين مي     )7(مطرح نمود   

اما يكي از مهمترين . نيز اشاره كرد) 9(و مقاله فرج االله بذل در كتاب بررسي هنر ايراني        ) 8(منطقه منِد گناباد    
 ـ. هاي جسمي، بدون شك كتاب خانم سان ليور دومـون اسـت           منابع در خصوص بدنه    ن كتـاب كـه رسـاله       اي
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 خورشـيدي در ميبـد اسـت حـاوي اطلاعـات      1340دكتري وي ونتيجه اقامت و تحقيق ايشان در اوايل دهه       
  .)10(بسيار دقيقي است 

هاي جسمي، تقريبا در طول يك دوره هـزار سـاله،           اسناد مذكور تماما مويد اين مطلب هستند كه تركيب بدنه         
  : است1به شرح جدول طور خلاصه اي نداشته و بهتغيير عمده

   در منابع گوناگونيراني ايني چبيترك -1 جدول
  نوع و مقادير مواد اوليه

  منبع  شرح سند
  آرد شيشه  رس  كوارتز

  5/8  5/8  83  5  ابوالقاسم كاشاني
  10  10-20  70-80  7  ولف

  5/12  5/15  72  10  سان ليور دومون

از طـرف   . نمايـد كرون كار طاقت فرسايي مي     مي 20-15با توجه به سختي كوارتز، رساندن آن به اندازه حدود           
ديگر اين ماده داراي پلاستيسيته نبوده و به منظور شكل دهي بايد از گـل سـر شـوي يـا بنتونيـت اسـتفاده                         

هـاي  دهي بهتر چيزي حدود يك درصد كتيـرا يـا صـمغ             با اين همه و با وجود اينكه به منظور شكل         . شده  مي
دهي آنها نيز دشوار بـوده و نيـاز           پلاستيسيته بالايي نداشته و بنابراين شكل     ها  شده اين بدنه  مشابه استفاده مي  

جهت تهيه آرد شيشه مخلوطي از سيليس آسياب شده و خاكستر گياهي بـه نـام                . به مهارتي دو چندان داشته    
اين گياه درختچه شور پسندي بوده و خاكستر آن حاوي مقـادير زيـادي اكـسيدهاي         . كردنداشنان را ذوب مي   

در هنگام پخت، اين . شدمذاب حاصله در آب ريخته شده و سپس شيشه حاصله آسياب و آرد مي. قليايي است
  .كردشيشه فاز مذاب كافي براي رساندن بدنه به تراكم را ايجاد مي

طور عمده جهت توليـد ظـروف نفـيس و هنـري كـاربرد              هاي جسمي به  با توجه به مجموعه اين عوامل بدنه      
  .انجام آناليز بر روي يك نمونه بدنه جسمي و لعاب روي آن در پيوست تشريح شدهنتايج . داشته

  چيني سخت -3
ها ابتدا در چين به كمك خاكي كه به طور طبيعي مخلـوطي از كـائولن، سـيليس و فلدسـپات بـوده                       اين بدنه 

قطعـات  ) م. ق 900-1000 (چـو  هـاي دوران  هاي باستان شناسـي آرامگـاه      هر چند در كاوش   . شدهساخته مي 
بسياري از محققين پيدايش ظروف اند اما  گراد پخته شده     درجه سانتي  1200اند كه در دماي     لعابداري پيدا شده  

). 2(دهنـد   نسبت مـي    در مناطق جنوب شرقي چين    ) 960/1279( چيني به مفهوم امروزي را به دوره سونگ       
از آغاز قرن نهم ميلادي ظروف ساخت       . اند سي مهد چيني در چين بوده      -اين مناطق و به ويژه استان كيانگ      

هاي بخشي از اين ظروف، پرسلان    . اند هر چند اين صادرات انبوه نبوده است       شدهچين به خاور ميانه صادر مي     
  ).1شكل (ند ا اند كه به سلادون معروفسفيد اوليه و بخشي ديگر ظروف زيتوني رنگي بوده

  
  143/15 استانبول قطعه شماره -يوان موزه توپكاپي سرايظروف سلادون دوره  -1 شكل
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) قرن ششم هجـري   (در جواهر نامه نظامي     . كاربرد چيني در آن دوران محدود به طبقات حاكمه و سلاطين بوده           
و در قديم اواني چيني را عزتي تمام بوده است و اواني كه خلفا و سلاطين و ملوك از آن اطعام و شراب                       : ... آمده

تـر    ه عزيزتر داشته و اهل تنعم را بدان التفاتي تمام بـوده و بـه قيمتـي هرچـه تمـام                    اند و آن را از زر و نقر       خورده
هاي چيني به خاور نزديـك و ايـران را در حـدود دوران خلافـت                 تاريخ بيهقي ورود اولين نمونه     ).4(اند  خريده مي

ايايي را بـه دربـار      طبق اين سند علي ابن عيسي امير خراسان هـد         . داندمي) 808-187/785-164(الرشيد    هارون
و : ... جزيي از اين هدايا ظروف چيني بوده است كه تا آن زمان مشابه آن ديده نشده بود                . فرستدالرشيد مي   هارون

و دويست عدد چيني فغفوري از صحن و كاسه و نيم كاسه و             ... هزار غلام ترك بود و      . آن هدايا به ميدان آوردند    
  ).11... (چ پادشاهي نديده بودند و دو هزار چيني ديگر از لنگري و غيره كه هر يك از آنان در سركار هي

  چيني ايراني -4
اولين تلاش جدي آنان در اين راه در حدود قرن . سفالگران مسلمان از همان ابتدا در صدد ساخت چيني بودند     

جه به صـورت    سوم هجري انجام شد كه اقدام به ساخت لعابي نمودند كه با اكسيد قلع كدر شده بود و در نتي                   
  ).2شكل (پوشاند  يك روكش سفيد روي بدنه را مي

  
  POT1181 قطعه شماره يلي مجموعه خل،يلادي دورود قرن دهم مانيم.  ماتديبشقاب با لعاب سف -2 شكل

هاي جسمي است كه در سده      اما دومين تلاش اساسي سفالگران ايراني براي تقليد ظروف چيني، ساخت بدنه           
بدنه اين ظروف دو خاصيت اصلي      . هاي اسلامي گسترش يافته بود    ام سرزمين ششم هجري فناوري آن در تم     

ظروف چيني يعني سفيدي و پشت نمايي را دارا بود ولي هنوز از نظر دماي پخت، دانه بندي بدنـه و ظرافـت                       
شوند  مي هاي نيمه متراكمي  ها مبناي بدنه  اين بدنه . ها با نام چيني ياد كرد     در حدي نبود كه بتوان از اين بدنه       

شـود بخـش    در حقيقت آنچه كه در اينجا به نام چينـي ايرانـي معرفـي مـي               . ناميم مي چيني ايراني كه آنها را    
توان آنها را چيني به مفهوم يـاد        اي از تراكم رسيدند كه مي     هاي جسمي است كه به درجه     پيشرفت يافته بدنه  

تـوان آنـرا يكـي از       چيني چين متفاوت بـوده و مـي       تركيب چيني ايراني به كلي با تركيب        بنابراين  . شده ناميد 
  .اولين انواع چيني نرم دانست

هـاي جـسمي در     شود كه چيني مرغوب چين در يك دست و بدنـه          اما داستان چيني ايراني از اينجا شروع مي       
پيـدايش ظـروف چينـي در ايـران         . دست ديگر سفالگران ايراني هستند و سعي و تلاشي براي ساخت چينـي            

در طي اين قرون تبـادلات زيـادي        .  نبوده و محصول تكامل تدريجي در طول بيش از پنج قرن است            ناگهاني
هايي در ايـن دو     حمله مغول به ايران و چين باعث ايجاد حكومت        . هاي ايران و چين صورت گرفت     بين تمدن 

 بـا معيارهـاي     فناوري توليد چيني در چين به حدي رسيده بود كـه          . هاي مشتركي داشتند  كشور شد كه ريشه   
ها در صنعت سراميك چين بـه وجـود آمـد و آن توليـد               امروزي قابل سنجش بود و يكي از بزرگترين نوآوري        

  ).3شكل (ظروف آبي و سفيد بود 
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 استانبول شماره ي سرايموزه توپكاپ) نيمغولان چ (واني سلسله يلادي م14 قرن دي و سفيبشقاب آب -3 شكل

  1420/15قطعه 

  هـاي ظـاهر كاشـان بـود        كـوه )  مـيلادي  1368-1260(هـاي دوران يـوان      چينـي منبع كبالـت مـصرفي در       
بـه اوج   )  ميلادي 1644-1368(گر شد در دوره مينگ       ميلادي جلوه  14اين فناوري كه در قرن      ). 12 و   5،  1(

 ميلادي نوعي از ظروف آبي و سفيد بسيار زيبا مشهور به ظـروف محمـدي بـه                  16در قرن   . كمال خود رسيد  
  ).4شكل ) (1(مانان دربار چين توليد شد و حاوي كلمات عربي و آيات قرآن بود سفارش مسل

  
  ، دانشگاه لندنPercival David بنياد  ميلادي16لوح روميزي دوره مينگ قرن  -4 شكل

، ) مـيلادي  1602(و شركت هند شرقي هلنـد       )  ميلادي 1600(با احداث و فعاليت شركت هند شرقي انگليس         
بنابراين صادرات چيني به اروپا .  ظروف چيني دوره مينگ به بسياري از نقاط جهان گسترش پيدا كرد          صادرات

شد، از اين زمـان بـه   اما از آنجا كه انتقال اين كالاي ظريف به اروپا بسيار گران تمام مي    . رونق بسياري يافت  
 پر رونق ادامه داشت تا اينكه با افول         در هر حال اين تجارت    . بعد اروپاييان نيز در صدد ساخت چيني بر آمدند        
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 ميلادي تقريبا طي يك دوره چهل ساله ابتدا صادرات چينـي كـاهش يافتـه و                 1644سلطنت مينگ در سال     
اين دوران اوج گسترش صادرات رقباي جديد ظروف چين يعني ظـروف ايرانـي و ژاپنـي    ). 1(سپس قطع شد   

  .بود
لازم اسـت در ايـن      . شـدند هاي جسمي به تـدريج كامـل مـي        نهور كه ذكر شد در طي اين مدت بد        اما همانط 

 ،خصوص اشاره شود كه هرچند از نظر تركيب و خواص بدنه تغييرات فاحش نبـود امـا از نظـر طـرح و رنـگ           
نقاط اوجـي را سـپري كردنـد كـه از جملـه             )  ميلادي 17تا قبل از اواسط قرن      (ظروف توليدي در اين دوران      

  . )5شكل  (ز دوران سلجوقي زدهاي زيادي اتوان مثال مي

  
 و 595-1889 موزه ويكتوريا و آلبرت لندن قطعه شماره  ميلادي16اواخر قرن : راست .ظروف آبي و سفيد -5 شكل

    .692-1902 ميلادي همان موزه قطعه شماره 17اواسط قرن : چپ

شـاهرخ در هـرات      در دربـار     793/1414درباره كيفيت ظروف ساخته شده در آن دوره سفير چين كه در سال              
ها و گياهـان در   ها و نقوش زيبايي از گل اين ظروف بسيار ظريف هستند و با طرح      : نويسدحضور يافته بود مي   

اين ظروف بسيار زيبا هستند با اين همه به سـبكي لطافـت و براقيـت ظـرف چـين                    . اندپنج رنگ تزيين شده   
امـا در بحـث      ).13(ماهيت خاك آنان چنين است      . اگر به اين ظروف تلنگري زده شود صدايي ندارند        . نيستند

در تذكره مجالس النفايس در وصف شخصي به نام مولانا ماني مـشهد             . رنگ و طرح وضع طور ديگري است      
گري و نقاشي سرآمداستادان قلمرو خطاي را بـه شـاگردي       با وجود آنكه پدر و مادرش در كاسه       ... : چنين آمده 

 و در جـايي ديگـر در همـان كتـاب         ...دانند، چـون       بچگي قابل و مقبول نمي     را به غلام   قبول ندارند و ايشان   
انـد و او را در ايـن كـار          گشته  گويند كه در نقاشي كاسه او اهل چين و خطا متحير مي             الواقع مي   و في ... : آمده

  ).14(اند دانسته مسلم مي
ين ظروف را عـلاوه بـر دربـار در          شد ا در اوايل دوره صفويه حجم واردات ظروف چيني به حدي رسيد كه مي            

ها كه محلي بـراي نگهـداري از ايـن ظـروف بودنـد              در اين زمان چيني خانه    . ها نيز مشاهده نمود   ساير مكان 
توان به چيني خانه مـشهور بقعـه        جمله مي  شدند كه از  ساخته شد و در آنها اين ظروف به نمايش گذاشته مي          

  ).6شكل ( )1( قاپو در اصفهان اشاره كرد الدين اردبيلي و چيني خانه عالي شيخ صفي
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   قاپوي خانه عالينيچ -6 شكل

 در كيفيت ظـروف توليـدي  در نيمه اول قرن دهم هجري        و ) خورشيدي 1101 تا   880(در آغاز دوران صفوي     
ظاهرا در اين دوره با كاهش قيمت ظروف وارداتي و بسيار زيباي مينگ امكـان               . ايران افت محسوسي داشت   

بنـابراين سـفالگران ايرانـي بـازار     . س ولي گران قيمت ايراني با اين ظـروف وجـود نداشـت         رقابت ظروف نفي  
مصرف ديگري را هدف قرار دادند و اين ظروف را براي عامه مردم، همراه با كاهش كيفيت به منظور كاهش                    

ــد   ــد كردنـ ــت، توليـ ــاس اول     . )13(قيمـ ــاه عبـ ــلطنت شـ ــم در دوران سـ ــرن دهـ ــر قـ ــا در اواخـ   امـ
بعد از حدود پانصد يا ششصد      . رسد  هنر سراميك ايران به اوج شكوفايي خود مي       ) 1587-1629/ 966-1008(

هاي جسمي را به جايي رساندند كه توانستند ظـروف چينـي كـاملا ظريـف و نيمـه                   سال ايرانيان كيفيت بدنه   
وف چينـي   تنهـا تفـاوت ظـر     . شفاف توليد كنند كه از نظر ظاهري تفاوتي با ظروف زيباي دوره مينگ نداشت             

توانستند همـراه بـا     بدين معني كه ظروف دوره مينگ را مي       . ايران با پرسلان چين در تحمل تغييرات دما بود        
رافايل دومـان در    . )15(پذير نبود     هاي ايراني امكان  آب و مايعات روي شعله قرار دهند ولي اين كار براي بدنه           

يراني در كرمان ساخته شده و تشخيص تفاوت اين     نويسد كه بهترين ظروف ا      مي) 1040/1661(سفرنامه خود   
 ضـمن اشـاره بـه مهـارت         ) مـيلادي  1712 تا   1643( شاردن   ).16( تظروف با ظروف چين بسيار مشكل اس      

هاي ايراني تاكيد نموده و پنج شـهر مـشهد،          سازان ايراني در مورد ظرافت، سپيدي و نيمه شفافي چيني           چيني
  .)17(نمايد هاي ساخت اين ظروف معرفي مينوان محلكرمان، زرند، شيراز و يزد را به ع

  
  LNS586Cالصباح قطعه شماره   موزه ملي كويت مجموعههاي پرسلان ايراني معروف به گمبرون ور بدنه -7 شكل
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همانطور كه گفته شد با افول سلطنت مينگ در چين بازرگانان اروپايي رو به ايـران آوردنـد و ظـروف زيبـاي              
بيشترين حجم صادرات چيني ايـران      ). 7شكل  (كردند     بندر گمبرون به اروپا صادر مي      ايران را بيشتر از طريق    

 همزمان با سلطنت شـاه عبـاس دوم و          1684-1653/ 1063-1032هاي    به اروپا و ساير ممالك در بين سال       
 در اين دوران اصطلاح ظروف گمبرون گمبرون نام قـديم بنـدر           . انجام شد ) في دوم وشاه ص (شاه سليمان اول    

، كاملا بـه    )شودور نيز گفته مي   شدند به آنها گمبرون   عباس است و چون اين ظروف از بندر گمبرون صادر مي          
از آغاز تاسيس دو شركت فـوق تـا زمـان سـقوط     . هاي هند شرقي هلند و بريتانيا رايج شده بود      وسيله شركت 

بازارهاي جهاني از چين تامين     تمام ظروف پرسلان مورد نياز      ) چيزي حدود چهل سال   (سلسله مينگ در چين     
 به كلي قطـع     1039/1660صادرات چين بعد از سقوط سلسله مينگ به شدت كاهش يافت و تا سال               . شدمي
  ).18(ها محصولات ايراني و ژاپني را جايگزين محصولات چين نمودند  به همين دليل هلندي. شد

  
  LNS1068C: الصباح شماره قطعات مجموعه ميلادي موزه ملي كويت 17 كاري شده، قرن هاي كنده بدنه -8 شكل

اسـكرافيتو  (توان به نقوش كنـده   شد كه از مهمترين آنها مي     در اين دوران انواع تزيينات روي چيني انجام مي        
هاي ايراني نوعي تزيين    نهايت زيبايي چيني  . رنگ اشاره كرد  و نيز نقوش آبي و مشكي، زير لعاب بي        ) 8شكل  

منـشا  . شـد چيني به اشكال مختلف سوراخ شده و سپس حفره حاصل با لعاب پر مي             بوده كه ابتدا بدنه ظريف      
اين نوع تزيين كه به تزيين دانه برنجي معروف است بر عكس باور عمومي در چين نبوده است بلكه آنها اين                     

دماهـاي  در اين دوران كه صنعتگران ايراني بـه         . اندنوع تزيين را از ظروف چيني دوران صفويه اقتباس نموده         
هـاي سراسـر   بالاتري براي پخت دست يافته بودند قطعات بسيار نفيسي ساخته شد كـه زينـت بخـش مـوزه       

  )9شكل (دنياست 

  
  CER701TSRن دانه برنجي دوران صفويه موزه طارق رجب كويت قطعه شماره كاسه گمبرون ور با تزيي -9 شكل
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آفريدنـد  هاي ايران را مي    ميلادي چيني  18-17متاسفانه در مورد اسامي صنعتگران و هنرمنداني كه در قرون           
اي در پشت ظرفي در موزه ويكتوريا و آلبـرت وجـود            در يك مورد نوشته   . اطلاعات بسيار كمي در دست است     

نيز در همان موزه بشقابي آبـي و سـفيد   .  اعلام شده است   1616/ 995دارد كه نام سازنده محمد معمار يزدي        
اي در همچنين پوپ به نوشـته . شوددي با امضاء خواجو محمد مشاهده مي ميلا17ي دوم قرن متعلق به نيمه  

كند كه در آن مطالبي در باره يك استاد چيني ساز يزدي به نام آقا مالـك آمـده                 كتاب تاريخ مفيدي اشاره مي    
  .)18(اند كرده ميلادي زندگي مي18 و اوايل 17بر اين اساس آقا مالك و دو پسر وي در اواخر قرن . است

 مـيلادي در دوره صـفوي بـه طـور عمـده فاقـد نـام                 18-17پاسخ به اين سوال كه چرا ظروف چيني قرون          
هنرمندان و صنعتگران است در اين نكته نهفته است كه اين ظروف معمولا جهت صدور به اروپا و ساير نقاط                    

ن ظروف را به جاي ظروف      هاي هند شرقي هلند و بريتانيا اي        در بسياري مواقع شركت   . شدندجهان ساخته مي  
بنابراين هنرمندان مجبور بودند كه در پشت ظروف به جاي قيد نام يا علامـت               . كردندساخت چين عرضه مي   

در واقـع اكثـر     . شوند ديده مي  10خود، علاماتي مشابه حروف چيني ثبت كنند كه چند نمونه از آنها در شكل               
  .ها و امضاهاي كاذب هستنداين ظروف داراي علامت

  
  )1 (هاي كاذب ظروف ساخته شده در ايران علامت -10 شكل

 صادرات ظروف گمبرون به شدت كاهش يافـت امـا در هـر              1062/1683با آغاز مجدد صادرات چين در سال      
از طرف ديگر همانطور كه ياد شـد در         . استشده به وسيله تجار هلند و بريتانيا صادر مي        18حال تا نيمه قرن     

 ميلادي سعي و تلاش زيـاد و        17 از شرق به غرب ادامه داشته، و از اوايل قرن            تمام دوراني كه تجارت چيني    
در اين دوران زمامـداران بـا قـراردادن         . حتي رقابت شديدي در غرب براي توليد اين محصول در جريان بوده           

از . ندامكانات و پول به صاحبان فن و حتي گاهي به زور آنان را به خدمت گرفته و سعي در توليد چيني داشـت                      
هاي به نام بـوتگر را         سال 16جمله آگوستوس زمامدار ساكسوني كيمياگري به نام والتر شيرنهاوس و نوجوان            

ها حبس در     اين نوجوان كه بعدها نام او در تاريخ صنعت سراميك جاودانه شد پس از سال              . به خدمت واداشت  
بدين ترتيب اولـين كارخانـه توليـد    .  موفق به ساخت اولين پرسلان سخت دنياي غرب شد   1088/1709سال  

  ).2( احداث شد و سپس در سراسر اروپا گسترش يافت 1091/1712چيني در ميسن آلمان در سال 
رسد توليد و صادرات مجدد چيني از چين و رمزگشايي ساخت آن در اروپا، بـه شـدت بـه تجـارت                      به نظر مي  

 سقوط بسيار سريعي را در توليد چيني ايراني بـه   افت و19ظروف گمبرون در ايران صدمه زده باشد زيرا قرن    
از نظـر   . هايي از توليدات ارزشمند در اين دوره به حيات خود ادامه دادنـد            با اين همه هنوز نمونه    . همراه داشت 

. ها و نقوش ظروف چيني ايراني اين دوره شباهت زيـادي بـه ظـروف گمبـرون دارنـد                    فناوري، تزيينات، طرح  
هـاي   هاي تاريخ دار موجود در موزه ويكتوريا و آلبرت، بين سال      نمونه.  نايين بوده است   محل توليد اين ظروف   

تري نيز وجود دارد كـه در ايـن         هاي امضادار قديمي  اند و البته نمونه    ساخته شده  1260/1881 تا   1230/1851
  .اشاره كرد) 1198/1819(اي با امضاي محمد علي ميان بايد به نمونه
او كه پس از ازدواج . تاداني كه به فن ساخت چيني ايراني آشنا بودند استاد حسين ناييني بود        يكي از آخرين اس   

قنبر كه خطي بسيار خوب     . از حسين دو پسر بر جا ماند      . مجدد به ميبد مهاجرت كرد به اين حرفه مشغول شد         
. شـود  ديـده مـي    11ل  اي از كار وي در شـك      كرده و نمونه  داشت تا حدود هفتاد سال پيش در ميبد زندگي مي         
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هاي آقايي و امامي هستند هم اكنون در ميبد زندگي كرده و بسياري از آنان بـه حرفـه                   نوادگان او كه خانواده   
 در حـال حاضـر نـشان چنـداني از توليـد چينـي ايرانـي ديـده                   .مشغولندسفالگري و ساخت ظروف سراميكي      

وان معرفي كرد محدود بـه كارگـاه خـانواده عبـادي در             شايد تنها نشاني كه از توليد اين نوع بدنه بت         . شود  نمي
  .نطنز باشد

  
  ظرف ساخته شده توسط قنبر، مجموعه خصوصي -11 شكل

  پيوست -5
 ميلادي نتايج تقريبا    17 نمونه ظروف چيني كرمان مربوط به قرن         7 انجام شده روي بدنه و لعاب        XRFآناليز  

  :مشابهي داشته كه ميانگين آنها به شرح زير است
  يدي بدنه و لعاب پرسلان ايرانيتركيب اكس-2 جدول

 SiO2 Al2O3  MgO  CaO  Na2O  K2O  Fe2O3  اكسيد

  -  2  3  3  1  5  86  درصد اكسيدي بدنه
  1  3  14  5  3  2  72  درصد اكسيدي لعاب

  : داشتمي خواهمي كنلي لعاب فوق را به فرمول زگر تبدييايميهرگاه فرمول ش
  فرمول زگر لعاب پرسلان ايراني -3 جدول

SiO2  Al2O3  Na2O+ K2O+ CaO+ MgO 

738/2  0498/0  1  

  . بوده استگرادي درجه سانت1000-900ها حدود   بدنهني پخت اي زد دماني تخمتوان ي اساس منيبر ا
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